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Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis.

Anwendungsbereiche

= FUr innen und auBen.

= FUr Wand und Boden.

m Als Grundierung nach DIN 18 195
fur PCI Pecimor und PCI Pecithene.

Produkteigenschaften

m Loésemittelfrei, keine Belastung der
Umwelt und des Verarbeiters durch
Losemitteldampfe. Keine Brand- oder
Explosionsgefahr. Keine gesundheits-
schadlichen Dampfe.

m Als Schutzanstrich gebrauchsfertig,
ohne Mischen einfach und leicht zu
verarbeiten.

m Zum Schutz von Bauteilen gegen
Beton angreifende Wasser nach
DIN 4030-1.

m Als Grundierung fur BitumenschweiB3-
bahnen.

m Besténdig gegen Beton
angreifende Wasser nach DIN 4030.
m Temperaturbestandig
im ausgeharteten Zustand von
- 20 °C bis + 80 °C.

Fur Bau-Profis
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PCI Pecimor F, 1 : 5 mit Wasser verdinnt, als
Grundierung fur eine Bauwerksabdichtung mit

kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschich-
tung nach DIN 18 195.

A brand of

- BASF

We create chemistry
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten

Dichte

Konsistenz

Farbe

Lagerfahigkeit

Lagerung

Lieferform

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch
- Grundierung
- bei Verdiinnung 1 : 5
- bei Verdinnung 1 : 1
- unverdinnt
- Bitumen-Schutzanstrich
Trockenschichtdicke (bei zweimaligem Auftrag, unverdinnt)
Verarbeitungstemperatur
Untergrundbeschaffenheit
Mischungsverhaltnis (bei Verwendung als Grundierung)
- fur PCI Pecimor
- fir PCI Pecithene bei Untergrundtemperaturen
- von + 10°C bis + 25 °C
- von + 5°C bis + 10 °C
Verarbeitbarkeitsdauer
Aushértezeit*
- 2. Auftrag nach
- regenfest nach
- Durchtrocknungszeit
Temperaturbestandigkeit

hoch konzentrierte Bitumenanstrichmasse, 16semittelfrei
1-komponentig

ca. 1,0 g/cm3

flissig - pastds

schwarzbraun

mind. 12 Monate

trocken und frostfrei, nicht dauerhaft Uber + 30 °C lagern
Vollpaletten sind nicht stapelbar.

33-1-Gebinde
Art.-Nr./EAN-Priifz. 2056/2
12-1-Gebinde
Art.-Nr./EAN-Priifz. 2057/9
5-1-Gebinde
Art.-Nr./EAN-Priifz. 2052/4

ca. 50 ml/m?2

ca. 150 ml/m?

ca. 250 - 300 ml/m?

ca. 0,5 I/m2 bei zweimaligem Auftrag

ca. 260 um (Auftragsmenge ca. 0,5 I/m?)
+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)
trocken bis mattfeucht

1 Teil PCI Pecimor F + 5 Teile Wasser

1 Teil PCI Pecimor F + 1 Teil Wasser
PCI Pecimor unverdiinnt
offen

ca. 1 Stunde

ca. 2 Stunden

ca. 1 Tag

- 20 °C bis + 80 °C

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verk(rzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten. Hohere Luftfeuchtigkeit verléngert die angegebe-

nen Zeiten.
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Untergrundvorbehandlung

m Als Untergrinde eignen sich geflige-
dichter Beton, mindestens Festig-
keitsklasse C12/15 nach
DIN EN 206, Putz CS IV nach
DIN EN 998-1, mit Zementmortel
vollfugig hergestelltes Mauerwerk aus
Mauerziegeln, Hochleichtlochziegeln,
Kalksandsteinen, Leichtbeton- und
Betonhohlblocksteinen, Porenbeton.

Zur Grundierung fiir eine Bauwerks-

abdichtung mit Bitumen-Dickbe-

schichtungen auf Betonuntergriinden

ist PCI Pecimor-Betongrund zu ver-

wenden.

® Der Untergrund muss fest, ebenfla-
chig und in der Oberflache feinporig
sein. Er muss frei sein von Nestern,
klaffenden Rissen und Graten, Staub,

Teer, Pech, Schaldl, alten Anstrichen
oder anderen haftungsstérenden
Schichten. Der Untergrund sollte
trocken oder allenfalls leicht feucht
sein. Kanten sind zu brechen.

m Kehlen fluchtrecht mit einem Radius
von mindestens 4 cm mit PCI Repafix
oder PCI Nanocret R2 runden.

Verarbeitung als Grundierung fir PCI Pecimor 1K, 2K und PCI Pecithene

1 Vorab gesamten Inhalt des PCI
Pecimor-F-Gebindes aufrUhren.

1.1 Bei Verwendung als Grundierung
far PCI Pecimor 1K oder 2K:

PCI Pecimor F in ein geeignetes GefaR
umfullen und unter Zugabe von 5 Teilen
Wasser zu 1 Teil PCI Pecimor F
nochmals grindlich aufrihren.

1.2 Bei Verwendung als Grundierung
fuir PCI Pecithene: bei Untergrundtem-
peraturen von + 10 °C bis + 30 °C auf-
gerthrtes PCI Pecimor F umftillen,

1 : 1 mit Wasser verdlinnen und noch-
mals grundlich aufrihren.

Bei + 5 °C bis + 10 °C PCI Pecimor F
unverdinnt verwenden.

2 Mit Malerburste, Streichroller oder
Airlessgerat gleichmaBig auf den Unter-
grund auftragen.

3 Nach Trocknung der Grundierung
Bitumen-Dickbeschichtung PCI Pecimor
oder Bitumen-Kaltselbstklebebahn

PCI Pecithene aufbringen.

Verarbeitung als Bitumen-Schutzanstrich auf Betonuntergriinden
gegen Beton angreifende Wasser

1 PCI Pecimor F mit geeignetem RUhr-
oder Mischwerkzeug als Aufsatz auf
eine langsam laufende Bohrmaschine
(ca. 400 UpM) aufrihren.

Bitte beachten Sie

m \ollpaletten sind nicht stapelbar.
Bitte nicht stapeln!

m PCI Pecimor F ist nicht fur den Trink-
wasserbereich geeignet.

m Frischen Schutzanstrich vor Regen
schutzen.

® Zur Grundierung von Betonuntergrin-
den bei einer Bauwerksabdichtung
mit Bitumen-Dickbeschichtung

2 Ersten Auftrag mit Malerbirste,
Streichroller oder Airlessgerat gleichma-
Big und oberflachendicht auf den Be-
tonuntergrund auftragen.

PCI Pecimor ist die Spezial-Grundie-
rung PCI Pecimor-Betongrund zu ver-
wenden.

m Geeignete Werkzeuge kénnen bezo-
gen werden z. B. bei Collomix GmbH,
HorchstraBe 2, 85080 Gaimersheim,
www.collomix.de

m Werkzeuge unmittelbar nach
Gebrauch mit Wasser reinigen,

3 Nach einer Trocknungszeit von ca.

1 Stunde zweiten Auftrag mit Maler-
burste, Streichrolle oder Airlessgerat
gleichmaBig und oberflachendicht auf-
tragen. Frischen Schutzanstrich vor
Regen schutzen!

in ausgehartetem Zustand nur

mechanisches Abschaben maoglich.
m | agerfahigkeit: Mind. 12 Monate.

Trocken und frostfrei, nicht dauerhaft

Uber + 30 °C lagern.

Achtung! Frostsicher lagern und

transportieren.
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Hinweise zur sicheren Verwendung

Produkt nicht auf der Haut antrocknen
lassen. Angetrocknetes Produkt kann
mit 6l- oder fetthaltigen Produkten

(wie z. B. Paraffindl oder Speisefett) ent-
fernt werden. Bei Spritzgefahr Augen
schitzen. Wenn das Produkt ins Auge

gelangt, grundlich mit Wasser spulen.
Falls die Augenreizung nicht in wenigen
Minuten abklingt, Augenarzt aufsuchen.
Spritznebel nicht einatmen, Partikelfilter-
maske P2 verwenden. Bei Verarbeitung
durch Spritzen die einschlagigen

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

berufsgenossenschaftlichen Unfallver-
hdtungsvorschriften beachten.

Giscode: BBP 10

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpa-
ckungen koénnen entsprechend dem
aufgedruckten Symbol auf der Verpa-
ckung bei DSD entsorgt werden. Sor-
tier- und Erfassungskriterien sowie
aktuelle Adressen lhrer regionalen Ent-

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821)5901-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax  +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax  +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel.  +49(821) 59 01-0
Fax  +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

1509001

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

sorgungspartner erhalten Sie unter der
Fax-Nr. (08 21) 59 01-420 oder im In-
ternet unter www.pci-augsburg.eu/pro-

dukte/entsorgung-neu-ab-172013.html.

Weitere Informationen zur Entsorgung kénnen Sie den
Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entneh-
men.

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22
1010 Wien

Tel.  +43(1)5120417
Fax  +43 (1) 51 20 427
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 - 8055 Zlrich
Tel.  +41(58) 958 21 21
Fax  +41 (68) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkblattern
kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
geben. Diese entsprechen unserem heutigen
Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind ver-
pflichtet, die Eignung und Anwendungsmdglichkeit
flir den vorgesehenen Zweck zu prifen. Fir An-
wendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter

Technisches Merkblatt Nr. 309, Ausgabe Juli 2015. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

+Anwendungsbereiche* nicht ausdrticklich genannt sind,
sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische
Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter
das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des
Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der
PCl einzuholen, haftet er fiir evil. resultierende Schaden.
Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen,
Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kdnnen
sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine
Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleich-
artiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen be-
schreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte
und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Ga-
rantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fiir unvoll-
standige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrléssigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche
aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.



